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PROTOKOL O SKUSKE

Ziadatel’ - objednavatel’ skiifok

Objednédvatel

SBO Slovakia, B.S. Timravy 949/9 Zilina

Datum odberu vzoriek

22.09.2014

Détum vykonania skiSok

od: 26.09.2014
do: 01.10.2014

Objedndavka | 22.09.2014

Datum vystavenia protokolu

01.10.2014

Udaje o vzorke

Nézo Sadrokart6nové stropné doska s naterom Primalex Polar povrchovo o3etrend vrstvou
Ay nano Zastic NANOSTERILE
Vzhl’ad vzorky Stropné doska 10x10 cm s bielym naterom Podlet: 3 ks
Spésob odberu / dodania | Vzorka dodand objedndvatelom
Ukel skiadky Mikrobiologicka kontrola dezinfekénej i€innosti nastreku NANOSTERILE
SkiSka vykonana podPa PhEur. 7.0, kapitola 5.1.3, Utinnost’ antimikrobislnej konzervicie,
neakreditovand skika -
Vysledky skiasok
Cislo Staphylococcus Hicheslide cali Pseudomonas Candida Aspergillus
Vykonané skis aureus aeruginosa albicans brasiliensis
vzorky o o CCM 4516 comsyy CCM 1961 CCM8186 | CCM8222
Naotkované inokulum | 10’CFU 10’ CFU 10’ CFU 10°CFU 10’ CFU
Nano Ster z plochypo2 h 2x10CFU 4x10 CFU 2x10CFU 4x10 CFU 10°CFU
1-3 Logaritmus redukcie 6 6 6 5 2
Ster z plochy po 24 h 0 CFU 0 CFU 0 CFU 0 CFU 2x10° CFU

CFU- colony forming unit, kolénietvorné jednotky

Zaver: Skusané vzorky sadrokarténovej stropnej dosky s nidterom Primalex Polar povrchovo
oSetrené vrstvou nano &astic NANOSTERILE po oZiareni zdrojom UV-A svetla vykazovali
baktericidnu G¢innost’ na nao¢kované Gram negativne (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa)
a Gram pozitivne (Staphylococcus aureus) baktérie (zniZenie rastu mikroorganizmov po 2 hodinach
radovo 06 log), fungicidnu 0¢innost na naolkovany kmeti Candida albicans (zniZenie rastu
mikroorganizmov po 2 hodinich .radovo. o5 log) ainhibiény udinok na Aspergillus brasiliensis
(zniZenie rastu mikroorganizmov po 24 hodinach radovo o 5 log). S vynimkou Aspergillus brasiliensis
sme nezaznamenali rast ski$anych mikroorganizmov na povrchu testovanych vzoriek po uplynuti 24

hodin.

Tento protokol sa méZe kopirovat’ len veelku, jednotlivé jeho &asti len s pisomnym sithlasom

ski$obného laboratdria.

Zvysky vzoriek po analyze sa neuchovévaji a sii likvidované v zmysle predpisov skiiSobného

laboratéria.

Détum: 01.10.2014

Prehldsenia a upozornenia
Vysledky skiSok sa vztahuji iba na predmet skusky.
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ika Czirfuszové
Zodpovedny odborny zéstupca
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